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Por uma questédo de sobrevivéncia, a arte de construir vem sendo uma atividade inerente
ao homem ao longo da sua existéncia. Desde o inicio dos tempos buscava-se abrigo nas cavernas,
consideradas, na época, edificacBes construidas pela natureza, assim como faziam e ainda fazem
0S animais irracionais.

O sistema conhecido mais simples e antigo, em pedra, construido pelo homem, foi o
trilitico, similar a um délmen, que servia como um mortuario pré-histérico composto por uma laje
horizontal suportada por dois blocos verticais (COLIN, 2002).

H& cerca de 5.500 anos, carente de uma melhor organizacdo do meio em que vivia, 0
homem comecou a buscar uma maior convivéncia em grupos, cuja evolugdo pode ser segmentada
em trés épocas distintas: o0 homem pré-urbano, que vivia em pequenos grupos auto suficientes,
dedicado apenas a alimentagdo ainda ndo estocada; o homem pré-feudal, cuja sociedade iniciava
uma fase de especializa¢do do trabalho, lideranc¢a, organizacdo da méo de obra, motivada pela
agricultura, e, consequiente necessidade de armazenamento, e a criagdo de animais; e a sociedade
organizada, representada pela cidade industrial moderna, na qual predominam a educacdo em
massa, 0 excedente agricola, e a disponibilidade de recursos naturais (DAVIS, 1977).

Neste cenario de cidade organizada, iniciou-se entdo uma fase de construcdo em larga
escala, cujos materiais e técnicas executivas variavam conforme os recursos naturais disponiveis e
as caracteristicas de cada local (condi¢cbes de exposicdo e exigéncias mecanicas). Criavam-se,
entdo, as cidades, com conceitos de vida em comunidade.

A Revolucdo Industrial, a partir da metade do século XVIII, modificou a técnica das
construgdes, incrementada com o uso de novos materiais como o vidro, o ferro fundido, o aco e,
mais tarde, o concreto.

O uso do concreto armado, no Brasil, iniciou-se no comeco do século XX e foi intensificado
a partir da década de 50, fruto do crescente éxodo rural de pessoas migrando para as capitais em
busca de melhores oportunidades.

O aumento desta densidade populacional obrigou as cidades a crescerem em sentido
horizontal, formando as chamadas regiGes metropolitanas, incorporando municipios préximos, e
em sentido vertical, cuja maior expressdao sdo os edificios de mudltiplos pavimentos. Este
crescimento demandou um numero cada vez maior de obras de infra-estrutura urbana, tais como:

! Este texto foi extraido dos capitulos 25 (Tdpicos sobre durabilidade do concreto) e 32 (Patologia das estruturas) do
livro Concreto ¢ Ensino, Pesquisa e Realizacbes (Ed. Geraldo C. Isaia), publicado pelo Ibracon, em 2005, e da Tese de
Doutorado (Método para gestéo das atividades de manutengdo de revestimentos de fachada) defendida pelo Prof.
Angelo Just da Costa e Silva em 2008.
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pontes, viadutos etc. O comércio comegou a crescer vertiginosamente, necessitando de mais
rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.

O desenvolvimento tecnoldgico acerca do comportamento do concreto armado, em longo
prazo, ainda era incipiente, assim como as ferramentas eletronicas existentes para a elaboragéo
de projetos estruturais.

Com isto, a avaliacdo das caracteristicas do concreto baseava-se essencialmente no
atendimento as exigéncias mecanicas. A partir do envelhecimento das estruturas e consequente
surgimento de problemas, passou-se entdo a estudar as causas para a ocorréncia destes
problemas, as respectivas a¢bes preventivas (tanto na etapa de projeto quanto apés a execucdo) e
também terapéuticas.

A depender do tipo de problema encontrado, pode-se determinar a alternativa mais
indicada para a intervencao, de acordo com as opg¢des disponiveis de materiais, mdo de obra,
prazo e custos envolvidos. Essa é a ciéncia conhecida como Patologia das Construcdes, objeto de
estudo deste texto.

1 Conceitos fundamentais

O termo patologia € empregado na engenharia civil quando ocorre perda ou queda de
desempenho de um produto ou componente da estrutura. Esta expressdo foi extraida da area de
salRS>X S ARSYUAFTFAOF 2 aS&aidzR2 RlFa R2Sycel axX &aSd
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Como bem descrevem Souza e Ripper (1998), a patologia das constru¢des envolve um
campo de avaliacBes multidisciplinares para o estudo das origens do problema, com 0s seus mais
diversos mecanismos de atuacdo e manifestacao.

Numa estrutura, um sintoma para ser considerado patolégico deve comprometer algumas
das exigéncias de construcdo, quer seja de capacidade mecanica, funcional ou estética. Neste
sentido, percebe-se que existe uma forte relagdo entre a patologia e o desempenho da edificacao,
na medida em que a sua avalia¢do € dependente do comportamento da estrutura em uso.

A andlise da patologia é funcdo também de dois aspectos essenciais, tempo e condi¢bes de
exposicao, o que a torna associada aos conceitos de durabilidade, vida util e desempenho (

Figura 1).

A vontade dos construtores e, principalmente, dos clientes da construcédo civil era de que
as estruturas, especialmente aquelas de concreto, tivessem vida longa, retirando de seus
orcamentos gastos com manutengdes e reparos. Apesar de o material, 0 concreto, possuir
excelente durabilidade, inevitavelmente, a estrutura perdera essa caracteristica ao longo do
tempo, pela forte interacdo existente com o meio ambiente.

+ €S arftASYydr N |jdzS 2 dzarko cénfere nméssariargeyt®© NB (0 2
durabilidade a estrutura. A caracteristica do concreto, apesar de importante, € apenas um dos
parametros que influencia a durabilidade, dentre os quais se podem destacar, ainda, detalhes
arquitetdnicos e construtivos, deformabilidade da estrutura, cobrimento da armadura, entre
outros. Entdo, se indaga: o que é um concreto duravel e ndo duravel?

% Termo extraido do site www.ditcom.com.br
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Para Sarja e Vesikari (1996) ISy SN Ol Y Sayrébfidades?2 LIzSRMRfigido &
como a capacidade de um edificio, componente, estrutura ou produto manter um desempenho
minimo em um determinado tempo, sob a influéncia de agentes agressivos.

VIDA UTIL

PATOLOGIA

DAS
CONSTRUGOES

DURABILIDADE DESEMPENHO

Figura 1 ¢ Conceitos gerais correlatos a patologia das construcdes.

Especificamente para o material concreto, ACI 201.2R (ACI, 2001) conceitua como duravel
aquele que possui capacidade de resistir ao intemperismo, ataque quimico, desgaste por abraséo
ou qualquer outro processo de deterioracdo, retendo a sua forma original, qualidade e capacidade
de utilizacdo, quando exposto ao ambiente de trabalho.

Pode-daS 20aSNIFNJ ljdzS 2 FlL02N) adSYLRE yn?2
durabilidade, ndo se poderia excluir essa variavel, pois 0s mecanismos de deterioracdo atuam de
forma gradativa, ao longo de vida da estrutura. Quando ndo se introduz esse fator, essa
propriedade passa a ser meramente subjetiva, ndo podendo ser quantificada.

A NBR 6118 (ABNT, 2003), apesar de afirmar que a estrutura de concreto deve manter sua
seguranca, estabilidade e aptiddo em servigo, durante o periodo correspondente & sua vida util,
FAYRI yn2 SaLISOAFAOF ljdzrf RSGOSNAI &ASNI Sadtl
na abordagem da durabilidade do concreto ou das estruturas de concreto € funcdo da
complexidade dos mecanismos de deterioragao envolvidos.

Assim, para se afirmar que um concreto é duravel, seria necessario ter definido o
desempenho minimo desejado para o material, em um determinado intervalo de tempo, que se
deseja alcancar, dentro de um meio ambiente que sempre interage com a estrutura de concreto
armado. Nova indagacao é feita: o que é desempenho de um material?

T2

D A

O ddesempenho de um materialé S Sy iSyYyRAR2 02Y2 aSdz 02YLJR

uso, que pode ser: desempenho mecanico; acustico; estético; quimico; entre outros.
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Exemplificando, no caso de um concreto estrutural, o principal desempenho, mas nédo o
anico, esté relacionado a resisténcia & compressao. Salvo por alguns mecanismos de deterioracao,
essa resisténcia é crescente, tendendo a um valor limite, devido a hidratacdo gradual do cimento,
contribuindo para o incremento do desempenho mecanico da propria estrutura. Entretanto, esse
mesmo concreto estara sujeito a acdo do CO, existente no ambiente, que reduzird, com o tempo,
a sua alcalinidade, isto é, o seu desempenho quimico. Esse fenbmeno provoca a despassivagdo da
armadura, abrindo caminho ao processo de corrosao que, apos entrar na sua fase de propagacéo,
contribuird para a perda do desempenho mecénico da estrutura.

Nesse caso, o desempenho do concreto esta relacionado a alcalinidade minima necessaria
para garantir a protecdo da armadura na regido do seu cobrimento, estando intimamente ligada
ao préprio desempenho da estrutura.

Apesar de a carbonatacdo ndo influenciar no seu desempenho mecénico, o concreto s
pode ser considerado satisfatorio, ao nivel de durabilidade, se num tempo estipulado em projeto e
se, sob a acdo agressiva do CO, no ambiente onde esta localizada a estrutura, a alcalinidade do
concreto ainda for capaz de proteger a armadura.

A perda de desempenho do concreto pode ndo estar associada ao nivel estrutural, que é a
mais grave e esta diretamente relacionada a estabilidade da edificacdo e a seguranca dos usuarios,
mas pode comprometer sob o0 aspecto do conforto ou sob o ponto de vista visual e estético. Por
exemplo, um pavimento de concreto pode sofrer acéo fisica de agentes abrasivos. O concreto sera
duravel para esse uso se, num intervalo de tempo, o desempenho minimo, isto é, o desgaste
maximo, ndo for ultrapassado, pois o0 concreto perdera a capacidade de utilizacdo devido ao
desconforto trazido aos usuarios.

Em nivel internacional, a partir da década de 1980, comecaram as pesquisas para 0
entendimento dos diversos mecanismos de deterioracdo atuantes no concreto e aco,
principalmente os relacionados ao fenbmeno de corrosdo das armaduras, que € o principal fator
de perda de desempenho estrutural das estruturas de concreto armado no Brasil e no mundo.
Essas pesquisas tém como objetivo tirar o carater subjetivo da durabilidade, por meio do estudo
das propriedades de transferéncia de massa, no interior do concreto, e da formulacdo de modelos
de previsdo de vida Gtil das estruturas.

Esses conhecimentos, normas e cédigos, incluindo a prépria NBR 6118 (ABNT, 2003)
poderdo, num futuro préximo, fornecer subsidios para se trabalhar com projetos de durabilidade,
LI2NJ YSA2 R2 SYLINB3I2 RS aYDkdétdd vid &il estiPaorod n 2 R
projeto voltado para a durabilidade, assim como a resisténcia caracteristica a compressao do
concreto (fck) esta para o projeto estrutural.
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2 Importancia da durabilidade em estruturas de concreto

Os consumidores da construcdo civil, publicos e privados, tém sofrido com a falta de
durabilidade das estruturas de concreto armado. Edificios comerciais e residenciais, de pequeno e
grande porte, pontes, viadutos, taneis, obras hidraulicas, no pais e em todo mundo, com alguns
anos de vida, podem apresentar manifestacdes patoldgicas relacionadas com uma ou mais formas
de deterioragdo do concreto armado.

Em particular, com relacdo aos problemas referentes a durabilidade das estruturas de
pontes de concreto armado, que possuem elevado potencial de degradacéo, o trabalho da Report
of the National Materials Advisory Board (1987) descreveu que, nos Estados Unidos, cerca de
235.000 pontes de concreto, algumas com menos de 20 anos de idade, apresentaram problemas
de deterioracdo da estrutura, e 35.000 novas estavam sendo incorporadas nessa estatistica a cada
ano.

No Brasil, quanto ao levantamento das manifestacdes patologicas existentes nas obras
RQINIGS o6LRyGSa S este luRadastinativay mesmd yuR laproxfmadd da
intensidade e gravidade do problema. Caso existissem, 0s resultados ndo seriam animadores.
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as décadas de 70 e 80, possuindo, portanto, idade média aproximada de 30 anos. Nesse periodo,
0s projetos de célculo adotavam resisténcias de projeto entre 15MPa a 25MPa, com cobrimento
de armadura aguém da necessaria para sua protecdo, fruto, em parte, de uma deficiéncia
normativa. Assim, por conta dos critérios de especificacdes insuficientes sob a Otica da
durabilidade, aliada, em alguns casos, a praticas construtivas que nao primavam pela qualidade e a
inexisténcia de manutenc¢des preventivas periddicas, essas pontes e esses viadutos estardo
sujeitas a apresentar sérios problemas de desempenho estrutural relacionados a deteriora¢do do
concreto armado.

Recentemente, Teixeira e Gonsalves (2003) inspecionaram 200 pontes da malha viaria
estadual do Piaui, onde foram constatados problemas diversos de corrosdo de armaduras,
desgaste dos aparelhos de apoio, desgaste por erosdo dos elementos de fundacéo, infiltracdes
pelas juntas, fissuras em lajes. Grande parte dessas manifestagdes patolégicas originou-se pelo
excesso de carga e pela falta de manutencdo apropriada.

Em relacdo as pontes municipais, a cidade de Recife-PE pode ser um bom exemplo da
AYLR2NINYOAlI RIFIA 20Nla RQFENILIS® ' OARFRS S
de um conjunto de pontes para o deslocamento da populacdo. Em uma inspecao visual realizada,
recentemente, pela Prefeitura da cidade, nas 27 principais pontes, apenas cinco foram
classificadas em bom estado de conservagdo. Nas demais pontes, foram constatadas patologias
diversas; em trés delas, foi recomendada a intervencdo imediata (CARNEIRO FILHO, 2004).

Um dos casos mais graves se encontra em uma das pontes de maior fluxo de trafico, com
28 anos de idade, onde foram detectadas sérias manifestagcdes patologicas em todos os 16 blocos
de fundagdes, originadas, inicialmente, por forte reacdo alcali/agregado, induzindo um intenso
quadro de fissuracédo, que abriu caminho para atuagdo de outros mecanismos de deterioragéo,
como: corrosdo das armaduras, lixiviacdo e ataques de sulfatos (HELENE, 2002). Essa ponte esta
em processo de recuperagao, consumindo recursos na ordem de 5,5 milhGes de reais (Figura 2).

Estruturas portuarias e estadios de futebol também sdo alvos dessas manifestacdes. No
caso dos estadios, h4 a necessidade, muitas vezes, de interdita-los, total ou parcialmente, por
problemas relativos a seguranga estrutural.
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Com o crescimento das cidades, nos anos 70, comecaram construcdes vertiginosas de
edificios residenciais e comerciais em concreto armado de multiplos pavimentos, resultando, nos
dias atuais, em uma demanda crescente de necessidade de interven¢des de recuperagdo
estrutural.

Figura 2 - Blocos de fundagéo com intensa fissuracéo e lixiviagdo induzida inicialmente por reacao
alcali-agregado.

7

O problema ndo é relativo as patologias em si, pois elas sdo inevitaveis com o
envelhecimento das estruturas, mas a idade em que estao surgindo. Muitas vezes, com menos de
20 anos as estruturas ja necessitam de manutencdes corretivas generalizadas para prolongar sua
vida util.

Ressaltando essa afirmacdo, Aranha (1994), em um interessante estudo das manifestacdes
patoldgicas nas estruturas de concreto armado da Regido Amazonica, analisou 348 casos de
estruturas de concreto que foram recuperadas. Foi constatado que pouco mais de 88% das
intervencBes ocorreram nos primeiros 20 anos de idade, as quais representaram,
aproximadamente, 70% do total de recursos aplicados. Mas, quais valores sao esses?

Em relacdo a estimativa de custos de reparo, Andrade e Gonzales (1978) citam que
avaliacbes realizadas por especialistas estimaram que perdas causadas pela corrosdo, em
estruturas de concreto, em paises desenvolvidos e em desenvolvimento, estdo entre 1,25% a
3,50% do Produto Nacional Bruto.

Mais recentemente, Metha e Monteiro (1994) afirmam que se estimou que mais de 40%
dos recursos empregados na construcdo civil, nos paises desenvolvidos, sdo destinados a
manutencao de estruturas.

Uma importancia mais ampla da durabilidade das estruturas, e bastante atual, esta na
economia de recursos naturais, a medida que se prolonga o ciclo de vida das edificagdes,
permitindo um menor impacto sobre o0 meio ambiente, em um mundo que ja possui 6,5 bilhdes de
habitantes, com uma previsdo de atingir mais de 10,0 bilh6es em 2035.

Quando se trata de durabilidade e de custos envolvidos com recuperacgéo das estruturas de
O2yONBG2> RSGSNAZ2NIRF& LI2NJ O2NNRanz2z RI FNXYIFR
OAy02¢ RS {AUOGSNI 6mMipyoOX [[dzS Y2&a0GNIF | pasidy LI2 NI |
projeto e de construcdo, e & manutencdo preventiva, no periodo de iniciacdo da corrosdo, em
relacdo as manutencdes corretivas tomadas no periodo de propagacao.
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Na Figura 2, o autor associa um valor simbolico de custo 1, as a¢cBes tomadas durante a
fase de projeto e construcdo (A) para que estrutura atinja uma vida util (t2). As a¢6es sdo: detalhes
de projeto, especificacdes dos materiais, cobrimento da armadura adequados para a agressividade
do meio; adocdo de boas préaticas construtivas para producdo, transporte, adensamento e cura do
concreto, dentre outras. Caso as a¢des sejam tomadas no periodo B, em vez de A, associa-se um
custo 5. Nesse periodo, 0 processo de corrosao ainda se apresenta na fase de iniciacao, isto &, ndo
existe armadura corroida, e medidas de prote¢do da superficie do concreto deverdo ser realizadas
para manter a vida atil (t2). Caso a intervencdo seja feita apenas na fase C, a estrutura ja
apresentara sinais de corrosdo, necessitando também de reparos localizados, sendo associado um
custo 25 para manter a mesma vida util (t2). E se nenhuma intervencao for tomada nas fases A, B
e C, a estrutura devera estar, em grande parte, despassivada e o processo de propagacdo da
corrosdao avancado, sendo necesséria a realizacdo de manutencao preventiva, com recuperagao
generalizada da estrutura, associando um custo simbdlico de 125.

Os custos crescem em uma razdo geométrica de ordem cinco (1, 5, 25, 125), significando
que se gastaria 125 vezes mais em uma intervenc¢éo, na fase mais avancada da corroséo, do que se
medidas simples tivessem sido adotadas na fase A, quais sejam, projetos e especificacoes
adequadas e boas praticas construtivas, para garantir uma determinada vida util.

O maior legado da dLei dos cinco€ ndo sdo os valores em si, mas a conscientizacdo da
cadeia produtiva de que, o foco da atencdo deve ser concentrado nas fases de projeto e
construcdo (A) e na manutencao preventiva (B) para obtencdo da durabilidade das estruturas de
concreto. A manutencao preventiva, na maioria das vezes, ndo esta relacionada diretamente a
estrutura de concreto, mas aos subsistemas que interagem com a estrutura, como: manutengéo
em instala¢bes hidrosanitarias, em impermeabilizacbes em lajes, em revestimentos externos, em
juntas de dilatacGes, etc, com o objetivo de impedir ou dificultar o contato da &gua com a
estrutura de concreto.

Infelizmente, ndo é comum a adocao de tal pratica, em parte, pelo carater de percepcao,
em longo prazo, da durabilidade. A baixa resisténcia a compressao de um concreto € percebida em
ensaios realizados em, no maximo, 28 dias, o que faz com que ocorra uma rapida cobranca aos
responsaveis, mas a falta de durabilidade s6 é percebida depois de anos, quando 0s primeiros
sintomas comegam a aparecer. Essa caracteristica dilui as responsabilidades e dificulta a
percepcao a cadeia produtiva e aos proprios consumidores de suas conseqiiéncias.

Realcando a necessidade de se buscar durabilidade durante a fase de projeto e construcao
(A), cita-se Andrade (2001), que avaliou o desempenho do concreto empregado na fabricacdo de
quase 80.000 dormentes protendidos, utilizados nas linhas do metrd de superficie da Regido
Metropolitana do Recife (RMR), ap0s 16 anos de operacdo. O concreto, na época da construcao,
atingiu resisténcia a compressao meédia, aos 28 dias, de 65MPa. Foram realizadas inspec¢des nas
linhas e extraidos testemunhos dos dormentes em servico para a realizagdo de ensaios mecanicos,
fisicos e relativos a durabilidade. O autor concluiu que a vida atil estimada para os dormentes é
superior a vida util estimada para o proprio sistema de trens urbanos da RMR.

Quanto custaria a troca sistematica de dormentes deteriorados ao longo da vida util do
sistema de trens urbanos, caso o concreto, com menos de 20 anos de idade, perdesse a
capacidade de proteger as armaduras em seu interior? O custo seria muito superior aquele devido
ao emprego de um concreto menos permeavel e do controle rigido dos materiais e das etapas de
producéo adotados na fabricagdo dos dormentes.
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Figura 3 - Grafico da lei dos cinco (SITTER, 1983).

Tratando-se de durabilidade das estruturas de concreto, ndo se pode deixar de citar a nova
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pbe-se em primeiro plano as caracteristicas de durabilidade do concreto em relacdo as demais
propriedades, inclusive a propria resisténcia. Devido & subjetividade do conceito do CAD, a cadeia
produtiva tende a associa-lo a concretos de resisténcias elevadas, que devem possuir,
obrigatoriamente, em sua composicao, adicdo mineral de alta reatividade, sendo a solucgéo para 0s
problemas de durabilidade das estruturas de concreto. Swamy (1996) argumenta que o0 uso do
CAD tem como objetivo dar caracteristicas otimizadas para dada carga, uso e condi¢cdes de
exposi¢do, coerentes com 0s requisitos de custo, vida util e durabilidade, ndo sendo obrigatério o
uso de materiais caros e processos tecnoldgicos complexos.

O objetivo final do processo construtivo, sob a ética da durabilidade, ndo é a obtencao de

dzy / 2y ONBG2 RS ' fG2 5SaSYLISyK2 6/!50% YIlasz
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hoje padecem, prematuramente, de deterioragdo, esse requisito poderia ser atingido com
concretos de resisténcias ditas normais, sem qualquer adicdo mineral, desde que se tivesse uma
visdo integrada que a durabilidade das estruturas ndo € obtida somente com as caracteristicas do
concreto, mas também com projeto estrutural, execucao e materiais componentes (METHA, 1997)
e com uma politica de manutencéo preventiva adequada, ao longo do ciclo de vida da estrutura.
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3 Manutengao - conceituacgao

O termo manutencdo® pode ser entendido como o conjunto de acBes tomadas com o
objetivo de conservar as condi¢des de funcionalidade de um bem ao longo da sua existéncia. Tal
conceito remonta ao inicio do século passado, quando as atividades desenvolvidas pela incipiente
industrializacdo comecavam a exigir niveis de produgdo para atendimento das demandas
incompativeis com as constantes paradas para reparos e consertos de maquinas.

Com a evolugdo da industria seriada e a constante busca por otimizacdo de processos, as
acOes de manutencdo passaram a ser mais ativas, no sentido de se prevenir quanto a ocorréncia
de problemas e conseqiientes paradas na produgdo. Foi quando as industrias passaram a adotar as
manutencdes de rotina, que ja deviam constar dos seus estudos de tempos para avaliacdo da
produtividade. Uma evolucéo nesse conceito foi a analise progndéstica dos problemas potenciais a
partir do acompanhamento constante do estado de conservacdo dos componentes, reduzindo
ainda mais as perdas de tempo com maquinario parado, além da substituicdo prematura de
componentes (informagdes melhor detalhadas a respeito dessa evolu¢do estdo descritas por
Resende, 2004).

Infelizmente, a industria da construcéo civil, especialmente no caso de edificios regidos por
regime condominial, ainda carece de um maior amadurecimento desses conceitos, que passa por
questdes técnicas, gerenciais e até de conscientizacdo junto aos usudrios das suas reais
necessidades.

Os manuais de operacdo, uso e manutencdo® entregues pelas construtoras aos USUArios,
em sua maioria, abordam acOes diversas de manutencdo a serem efetuadas pelos usuarios do
edificio, classificadas, entdo, como preventivas ou preditivas, a depender do caso.

A diferenca entre a manutenc¢do preventiva e preditiva, como destaca Resende (2004), é
que a primeira é realizada de maneira rotineira, obedecendo a uma periodicidade estabelecida
previamente conforme as caracteristicas de cada componente, enquanto a preditiva possui um
carater mais ativo, dinamico, pois as a¢es sdo tomadas a partir do monitoramento continuo do
estado de conservacdo, tal como uma manutencédo preventiva baseada em condigdes. Assim, a
manutencado preditiva prevé a realizagcdo de checagem dos componentes precedendo uma efetiva
intervencado, diminuindo as perdas devidas a substituicdes prematuras.

Para Perez (1988), manutencgdo preventiva é realizada em intervalos de tempo periédicos
pré definidos a partir de aspectos técnicos, com a funcdo detectar e corrigir defeitos, evitando a
ocorréncia de falhas. J& a manutencéo corretiva € motivada por uma exigéncia funcional do bem,
cujas funcbes ndo mais oferecem condicdes de uso em sua normalidade.

A NBR 5674 (ABNT, 1999), no seu item 6.4, apresenta trés tipos de manutencdo
necessarios a depender de cada caso, conforme se segue:

3ConformeRS&AONR (G2 yI b.w pdctn 6! .b¢I mbphphoE I YI ydziSycenz
atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificacdo e de suas partes
constituintes de atender as necessidadese 8 S 3 dzNJ> y el R2 & dzadzad NA2aé @

‘I’ b.w Mno®noT o6!.b¢s mMphpyov 02y OSAlddz Ylydzadf RS 2LISNI c
apropriadamente todas as informacdes necessarias para orientar as atividades de opera¢do, uso e manuten¢do da
SRAFTAOI cerequiddessa rogMR, lentedde-se por operagdo atividades a serem realizadas para controlar o
funcionamento da edificagcdo, por uso, as atividades normais realizadas pelos usuarios dentro das condigdes

ambientais adequadas e, por manutencdo, as atividades realizadas para conservar ou recuperar a capacidade

funcional da edificag&o.
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V  Manutencdo rotineira: servicos rotineiros mais simples, executados com pessoal e
equipamento disponiveis na edificacao, atendendo a um fluxo constante.

V  Manutencdo planejada: atividades programadas a partir da expectativa de
durabilidade dos materiais e componentes da edificacdo, de relatérios de inspec¢éo
elaborados, ou mesmo de eventuais solicitacdes dos usuérios.

V  Manutengdo ndo planejada: intervengdes de carater imediato decorrente da
necessidade de se evitar graves riscos ou prejuizos pessoais ou patrimoniais aos
Usuarios ou proprietarios, ndo previstos na manutencao planejada ou rotineira.

Em virtude dessa clara difusdo de conceitos, para a presente pesquisa a abordagem
realizada por Lichtenstein (1985) parece bastante aplicavel, uma vez que associa a manutencgéo
com o desempenho dos componentes, também observado em Isaia (2005).

Com o decorrer do tempo, as partes da edificacdo, e por consequiéncia 0 seu todo,
apresentam uma natural queda de desempenho, cujo comportamento varia conforme as
caracteristicas dos componentes e a sua interacdo com o0 meio, as chamadas condi¢cBes de
exposicdo. Caso se considere um patamar minimo de desempenho abaixo do qual o edificio ndo
mais cumprira de forma adequada as suas funcdes, deve-se entdo evitar que a deterioracdo
natural provoque uma queda suficiente para atingir esse nivel minimo, conforme destacado na
Figura 4. As intervencOes servem para elevar o patamar de desempenho, mesmo considerando as
guedas residuais, retardando a sua chegada ao patamar minimo exigido.

A Desempenh

queda residual de
A desempenho

intervengdes
_\ ........ >

desempenho
minimo

Tempc

>

Figura 4 - Expressdo grafica da queda de desempenho natural de uma edificagdo com o tempo
(extraido de Lichtenstein (1985)).

Esses conceitos podem ser também discutidos observando a Figura 5, igualmente adaptada
de Lichtenstein (1985). A fim de evitar que a edificagdo atinja o seu patamar minimo estipulado de
desempenho, séo realizadas as atividades de manutencao rotineiras (que podem ser classificadas
também como regulares ou preventivas), adotadas de forma programada.

Entretanto, quando esse nivel minimo é alcancado, sdo necessérias intervencbes de
recuperagdo (ou manutencéo corretiva), tomadas com o objetivo de retomar o desempenho a um
patamar aceitavel.
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Por fim, ha ainda situac6es em que a edificacdo ja se encontra abaixo do nivel minimo de
desempenho antes mesmo da sua utiliza¢do, seja devido a deficiéncias de projeto ou de execucao.
Nesses casos sdo realizadas atividades de reforco para garantir o desempenho esperado.

A Desempenho

_.Manutencdo rotineira
.._Recuperacao
!_\ Reforgo
desempenho
minimo
Tempo>

Figura 5 - Evolucdo do desempenho da edificacdo ap6s as atividades de manutencao (adaptado de
Lichtenstein (1985)).

Em verdade, o que se observa com freqiiéncia € que a demanda maior por servi¢os de
manutencao em edificios ocorre por a¢des corretivas, quando a sua queda de desempenho ja esta
provocando uma perda significativa da sua capacidade funcional. E o caso, por exemplo, do
desprendimento de revestimentos aderidos, como placas ceramicas e ornamentais (marmore e
granito), cujas consequéncias podem ser bastante onerosas do ponto de vista material
(desvalorizacdo do imdvel) e, principalmente, pessoal, devido ao risco de queda de componentes
de alturas elevadas.

Pesquisa realizada por Oliveira et al. (2006) junto a sindicos de edificios residenciais e
comerciais na cidade de Porto Alegre aponta para a avaliacdo equivocada de administradores de
condominios da necessidade de servicos de manutencdo baseada em problemas estéticos nas
fachadas, cabendo o conserto de avarias ou falhas apenas nos casos mais extremos. Esses autores
entendem a manutengdo como uma atividade de gerenciamento de riscos, na medida em que
tendem a manter o desempenho dos componentes acima dos niveis minimos de tolerancia.

Outra questdo também relevante para discussdéo € a partir de qual etapa de
desenvolvimento do empreendimento se deve tratar da manutencdo. Perez (1988) enfatiza a
importancia de se pensar nessa atividade desde a fase de projeto, quando as deficiéncias podem
ser discutidas e corrigidas a custo praticamente nulo em se comparado com intervencdes que
eventualmente sejam necessarias.

A Figura 6 ilustra o incremento do custo e eficiéncia da atividade de manutencéo de acordo
com a maior brevidade que a mesma € analisada e discutida.
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A tempo
ta
$ Manutencéo
corretiva
ts Manutencéao
preventiva
t, Execucéo
R I/ /20 A B F.) ;6..e.t;) ........ """'"""CUStO de
! ) manutencao
125

Figura 6 - Grafico ilustrativo do aumento do custo com manutencdo com o passar do tempo.

Esse conceito € também discutido em trabalho elaborado por Alani et al. (2001) no qual €
apresentado estudo de caso teodrico que avalia financeiramente a evolucdo dos custos de
manutencao conforme a depreciacdo do prédio e o tempo. Tais analises sdo explicitadas por meio
de graficos (custos x tempo) que expressam de forma clara a evolucéo gradativa dos investimentos
necessarios para a manutencao com o passar do tempo (Figura 7).

Crescimento do custo das atividades de manuten¢ao com o
tempo
3500

3000 A

2500 /
2000 /

1500 /

1000 / /

500
4

Custo de manutencdo (£ x 10°3)

0 5 10 15 20 25

Tempo (anos)

Figura 7 - Exemplo do crescimento exponencial do custo de manutencdo com o tempo (adaptado de Alani
et al.(2001)).
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